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กลุ่มวิเคราะห์ ทดลอบและควบคุมคุณภาพ 
สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา 
กรมทางหลวงซนบท เลขท่ี ๒๒๔ หมู่ท่ี ๗ 
ถนนมิตรภาพ -  หนองปลิง ตำบลสุรนารี 
อำเภอเมิอง จังหวัดนครราขสีมา ๓๐๐๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖

เร่ือง รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ

เรียน นายกองค์การบรีหารส่วนตำบลตูม

อ้างถึง หนังสือท่ี นม ๘๙๙๐๔/๐๐๔ ลงวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๔๖๖

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุจำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ส่งตัวอย่างวัสดุของโครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก จำนวน ๒ โครงการ ตังน้ี

๑. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหน้าบ้านประจวบฟาร์มปลา ถึงนาพ่อใหญ่แก้ว บ้านคลองวัด 
หมู่ท่ี ๑ ตำบลตูม อำเภอปีกธงขัย จังหวัดนครราขสีมา

๒. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ลงดนพ้ืนทาง) สายบ้านนางเจียง นาเมิองรัก ถึงนายประมวล 
จันทร์พรมราซ บ้านดอนจันทน์ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลตูม อำเภอปีกธงขัย จังหวัดนครราซสีมา

ไปให้ กลุ่มวิเคราะห์ ทดสอบและควบคุมคุณภาพ (หน่วยนครราฃสีมา) ดำเนินการทดสอบและ 
วิเคราะห์คุณสมบัติตาม มาตรฐานกรมทางหลวงซนบท ตังน้ี

๑. หินคลุก จำนวน ๒ ตัวอย่าง
กลุ่มวิเคราะห์ ทดสอบและควบคุมคุณภาพ ได้ดำเนินการทดสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติ 

ของวัสดุดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยได้รับขำระค่าธรรมเนียมทดสอบจาก บริษัท ยิ่งเจริญการโยธาและการไพ่ฟ้า 
(ประเทศไทย) จำกัด ตามใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี ๑๓๑๑๔ เลขท่ี ๐๓๔ และ ๐๓๔ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๔๖๖ 
รายละเลียด ตามรายงานผลการทดสอบทะเบียนทดสอบเลขที่ ๑-๐๐๖๑ และผลการทดสอบทะเบียนทดสอบ 
เลขท่ี ๑-๐๐๖๒ ท่ีแนบมาพร้อมน้ี จำนวน ๒ เล่ม

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(บายซาตริ จง10อกลาง)
วิศวกรโยธาซา‘นาญการ
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กลุ่มวิเคราะห์ทดสอบและควบคุมคุณภาพ 
โทร. ๐-๔๔๙๔-๖๒๓๔


