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กลุ่มวิเคราะห์ ทดสอบและควบคุมคุณภาพ
สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา
กรมทางหลวงซนบท
ถนนสุรนารายณ์ นม. ๓๐๐๐๐

๘ เมษายน ๒๕๖๕

เร่ือง รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
อ้างถึง หนังสือที, นม ๘๙๙๐๕/๓๐ ลงวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุจำนวน ๑ ขุด

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ส่งตัวอย่างวัสดุของโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุพระเมือง หมู่ท่ี ๖ สายทุ่งหนองแห้ว ตำบลตูม อำเภอบีกธงขัย จังหวัดนครราฃสีมา 
ไปให้ กลุ่มวิเคราะห์ทดสอบและควบคุมคุณภาพ (หน่วยนครราชสีมา) ดำเนินการทดสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติ 
ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ตังน้ี

๑. เหล็กเส้นกลม ขนาด 88 ๑๕,๑๙ มม. จำนวน ๖ ตัวอย่าง

กลุ่มวิเคราะห์ ทดสอบและควบคุมคุณภาพได้ดำเนินการทดสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติ 
ของวัสดุดังกล่าวเสรีจสินแล้วโดยได้รับชำระค่าธรรมเนียมทดสอบจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว อภินันห์ 
ตามใบเสรีจรับเงินเล่มที่ ๑๒๕๐๗ เลขท่ี ๐๒๖ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามรายงาน 
ผลการทดสอบทะเบียนทดสอบเลขท่ี ๑-๐๒๕๓ ท่ีแนบมาพร้อมน้ี จำนวน ๑ เล่ม

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ

ขอแสดงความนับถือ
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กลุ่มวิเคราะห์ ทดสอบและควบคุมคุณภาพ 
โทร. ๐-๔๕๙๕-๖๒๓๔
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