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สำนักงานทางหลวงซนบทท่ี ๕ (นครราชสีมา) 
๒๒๔ ม.๗ ถ.มิตรภาพ - หนองปลิง ต.สุรนารี 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

\* สิงหาคม ๒๕๖๕

เร่ือง แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยชองตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

อ้างถึง หนังสีอท่ี นม ๘๙๙๐๕/๐๖๗ ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิงท่ีส่งมาด้วย ๑. ผลการทดสอบ จำนวน ๓ ฉบับ
๒. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมทดสอบ เล่มท่ี ๑๒๘๐๖ เลขท่ี ๐๑๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง องค์การบรีหารส่วนตำบลตูม อำเภอปีกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ชอให้ 
สำนักงานทางหลวงชนบทท่ี ๕ (นครราชสีมา) ดำเมินการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์ 
คอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก หมู่ท่ี ๕ สายป่าปะคาบ ตำบลตูม อำเภอปีกธงชัย จังหวัด 
นครราชสีมา น้ัน

สำนักงานทางหลวงชนบทท่ี ๕ (นครราชสีมา) ได้ดำเนินการทดสอบหากำลังอัดประลัยชอง 
ตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต โครงการตังกล่าวเรียบร้อยแลัว รายละเอยดตามส่ิงท่ีมาด้วย

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ

ขอแสดงความนับถึอ

(นายก้องพิภพ อารยรังศรี)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทท่ี ๕

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ 
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00 ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์
, สำนักงานทางหลวงขบบทท่ี 5 (นครราชสีมา)

กรมทางหลวงชนบท

,งการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผู้แจ้งทดสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลดูม 

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.อภิบันท์

ทะเบียนทดสอบเลขท่ี
วับท่ีทดสอบ 

เจ้าหน้าท่ีทดสอบ

□วผ.2043/65

' 2 สิงหาคม 2565

(นายปุณยภัทร เปรมโพธ) 

บายช่างโยธา

เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ผล
(นายธีระยุทธ(เสงี่ยมโคกกรวด) 

นายช่างโยธา

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

(นายณรงค์ หงษ์กลาง)
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รูปการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต
โครงการ ก ่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหลก ทะเปียนทดสอบเลชที่ 00^.2043/65

หมู่ที่ 5 สายฟ้าปะคาบ วันที่ทดสอบ 2 สิงหาคม 2565
สถานที่ ตำบลตูม อำ๓ อปีกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ชนิดวัสดุ ก ้อนคอนกรีต หมายเลขเคร่ีอง 16005866

ผู้แจ้งทดสอบ องค์การบรีหารส ่วนตำบลตูม 0*น88*ฑ0ผ 60น*ฑ0ผ V * 10.08x101.96

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.อภ ิน ันท ์


